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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  

 DÖKÜM TEKNİSYENLİĞİ 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

Süre 90 Dakika 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi dökümhanelerde kullanılan bir kum cinsi olamaz? 
a.  Kuvars   
b.  Zirkon  
c.  Olivin  
d.  Kromit  
e.  Feldspat 

 
2. Dökümhane kumlarının boyut bilgileri hangi standart kısaltma ile gösterilir? 

a.  AFS numarası    
b.  ASR numarası    
c.  ESR numarası    
d.  CAD numarası  
e.  CAM numarası 
 

3. Yapılan döküm parçada, boşlukların oluşması için kalıp içerine konan parçanın adı nedir? 
a.  Derece   
b.  Maça  
c.  Kupa   
d.  Besleyici  
e.  Yolluk 
 

4. Katılaşma esnasında oluşan çekinti boşluklarının oluşmaması için parça üstünde 
katılaşmasına izin verilen parçaya ne isim verilir? 
a.  Derece   
b.  Maça  
c.  Kupa   
d.  Besleyici  
e.  Yolluk 
 

5. Döküm esnasında curuf ve diğer kalıntılarının döküm boşluğuna girmesini engelleyen kalıp 
yardımcı elemanı hangisidir? 
a. Maça desteği 
b. Şiş 
c. Filtre 
d. Yolluk 
e. Çıkıcı 

 
6. Döküm işlemi sonrasında kalıp boşluğunda oluşan gazların kolay atılması için üst derecede 

yapılması gereken işlemin adı nedir? 
a.   Şişleme 
b.   Tıraşlama 
c.   Havşalama 
d.   Püskürtme 
e.   Süpürme 
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7. Aşağıdakilerden hangisi döküm kumunu bağlamakta en yaygın kullanılan malzemedir? 
a. Diyatomit 
b. Kil 
c. Kül 
d. Şeker 
e. Tutkal 

 
8. Döküm kumlarının yüksek sıcaklığa dayanmaları için hangi özelliklerinin yüksek olması 

istenir? 
a. Akışkanlık 
b. Sertlik  
c. Aşınma 
d. Refrakterlik 
e. Yığılma  

 
9. Kumun model üstünde dövülmesi sırasında kumun dağılmasını engelleyen metal veya 

ahşaptan yapılan çerçevelere ne isim verilir? 
a.    Derece   
b.    Maça  
c.    Kupa   
d.   Besleyici  
e.   Yolluk 

 
10. Ahşap modellerin en önemli problemi nedir? 

a. Pahalıdır 
b. Neme karşı hassastır 
c. Kolay şekillenir 
d. Boyanabilir 
e. Uzun süre saklanır 

 
11. Döküm parçanın yüzey kalitesini nasıl iyileştirmek mümkündür? 

a. İri Kum kullanmak 
b. Kumu tıraşlamak 
c. Katılaşma yüzeyine çelik levha koymak 
d. İnce kum kullanmak 
e. Katılaşma yüzeyine gaz vermek 

 
12. İki derecenin birleşme yüzeyine ne isim verilir? 

a. Alın 
b. Yanak 
c. Mala Hattı 
d. Kulak 
e. Alın Yüzeyi 

 
13. Bozma işlemi sonrasında kısmen eriyerek parçaya yapışan kumlar nasıl temizlenir? 

a. Elle 
b. Süpürgeyle 
c. Hava tutularak 
d. Yere vurularak 
e. Kumlama işlemiyle 
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14. Pik döküm için hazırlanan kumların siyah olmasının nedeni nedir? 
a. Eskimiş olmaları 
b. Yanmış olmaları 
c. Sıcaklığı daha iyi yansıtması için boyalı olmaları 
d. Kömür tozu içermeleri 
e. Kuvars kumunun siyah renkli olması 

 
15. Aşağıdaki metallerden hangisi daha yüksek sıcaklıkta dökülür? 

a. Gri Dökme Demirler 
b. Çelik 
c. Aluminyum 
d. Bronz 
e. Magnezyum 

 
16. Aşağıdaki katkılardan hangisi döküm kumunun mukavemetini arttırmada kullanılır? 

a. Çelik 
b. Kil 
c. Nişasta (Dekstrin) 
d. Bakır tel 
e. Lif 

 
17. Aşağıdaki metal veya alaşımlardan hangisi enjeksiyon döküme uygun değildir? 

a. Aluminyum 
b. Magnezyum 
c. Zamak 
d. Çinko 
e. Çelik 

 
18. Metalurjik kok ile ergitme yapılan fırın tipi hangisidir? 

a. İndüksiyon fırını 
b. Yer ocağı 
c. Ark ocağı 
d. Pota ocağı 
e. Kupol ocağı 

 
19. Soğuk maça yapımında kullanılan su camının sertleştirici gazı hangisidir? 

a. Azot (N) 
b. Karbondioksit (CO2) 
c. Argon (Ar) 
d. Helyum (He) 
e. Karbonmonoksit (CO) 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi kum kalıplama yapan personelin bir aleti olamaz? 

a. Havalı tokmak 
b. Mala 
c. Şiş 
d. Sıcaklık ölçer (Termokupl) 
e. Spatül 
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21. Neden Aluminyum alaşımlarının ergitimi için kapalı pota pratiği tercih edilmelidir? 
a. Atmosferden daha az gaz kapması için 
b. Isı kaybı engellemek için 
c. Curuf taşmasın diye 
d. Dışarıdan yabancı katı cisim kaçmasın diye 
e. Metal sıçramaması için 

 
22. Aşağıdakilerden hangisi kalıcı metal kalıplara verilen genel isimdir? 

a. Daimî kalıp 
b. Kokil kalıp 
c. Ağır kalıplar 
d. Model kalıplar 
e. Dereceli kalıplar 

 
23. Aşağıdakilerden hangisi dökme demirlerdeki grafitleri küreselleştirme için kullanılan bir 

alaşım elementidir? 
a. Bakır 
b. Kalay  
c. Silisyum 
d. Magnezyum 
e. Manganez 

 
24. Büyük taşıma potalarının tamiri için kullanılan seramik malzemenin genel ismi nedir? 

a. Şamot çamuru 
b. Pota hamuru 
c. İzofiks 
d. Macun 
e. Mastik 

 
25. Aluminyum Dökümlerde kum kalıpların patlamasına neden olan hata nedir? 

a. Ham kum kullanılması 
b. Şekillendirme için çok fazla su kullanılması 
c. Çok sıcak dökmek 
d. Aşırı kömür tozu kullanımı 
e. Çok fazla kil bağlayıcı kullanmak  

 
26. İndüksiyon ocaklarının Bakır bobinleri ne ile soğutulur? 

a. Fanla 
b. Havayla 
c. Suyla 
d. Tüple 
e. Bobinler ısı kaybı olmasın diye soğutulmaz 

 
27. Ergitme ocaklarının astarını oluşturan ısıya dayanıklı izolasyon malzemelerin genel ismi 

nedir? 
a. Reflektör 
b. Deflektör 
c. Kramatör 
d. Refrakter 
e. Kültivatör 
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28. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Lamel grafitli Dökme demirlerin ülkemizde de yaygın 
kullanılan standart gösterimidir? 
a. LGDD 
b. DD 
c. GDD 
d. DG 
e. DDL 

 
29. İndüksiyon ocakları hangi enerji türü ile ısınır? 

a. Kömür 
b. Kok 
c. Elektrik 
d. Kimyasal ısıtma 
e. Otojen ısıtma 

 
30. Kupol ocağında ergitme için hangisi ocağa girmez? 

a. Pik 
b. Geri döndü yolluklar 
c. Kok 
d. Hava 
e. Kireçtaşı 

 
31. SiC ve Grafit potaların saklanmasında neye dikkat edilmesi gereklidir? 

a. Yükseğe konmamalı 
b. Yatık konmamalı 
c. Nemli ve sulu ortamlardan uzak tutulmalı 
d. İçinde metal konmamalı 
e. Işık almayan yerde saklanmalı 

 
32. Küresel grafitli dökme demir üretmek isteniyorsa hangi elementin varlığı en aza 

indirilmelidir? 
a. Magnezyum 
b. Karbon 
c. Silisyum 
d. Manganez 
e. Kükürt 

 
33. Kullanılacak maçalar çok büyükse kalıp içerine ne yardımıyla yerleştirilir? 

a. Maça suportlarıyla 
b. Maça başıyla 
c. Dartla 
d. Mala yardımıyla 
e. Maça boyasını kalınlaştırarak 
 

34. Ocakta curufu kolay çekmek için ocağa atılan ilave malzeme nedir? 
a. Kireçtaşı 
b. Perlit 
c. Meşe kömürü 
d. Plastik granül 
e. Çinko oksit 
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35. Ocakta kükürdü azaltmak için kullanılan mineral ilave nedir? 
a. Kireçtaşı 
b. Perlit 
c. Soda külü 
d. Plastik granül 
e. Grafit 

 
36. Ocakta curuf çekmede kullanılan aletin adı nedir? 

a. Kürek 
b. Maşa 
c. Lento 
d. Gelberi 
e. İngot 

 
37. Metalin döküm öncesi kimyasal analizinin yapıldığı cihazın adı nedir? 

a. Kalorimetre 
b. Termometre 
c. Piknometre 
d. Manometre 
e. Spektrometre 

 
38. Dökme demirler ve çelikleri birbirinden ayıran en önemli alaşım elementi nedir? 

a. Silisyum 
b. Karbon 
c. Krom 
d. Kalsiyum 
e. Magnezyum 

 
39. Aşağıdakilerden hangisi Nötr indüksiyon ocağının refrakter astar malzemesidir? 

a. Al2O3 
b. MgO 
c. Dolomit 
d. SiC 
e. Krom-Manyezit 

 
40. Kum kalıplamada kullanılan kilin cinsi nedir? 

a. Kaolin 
b. Bentonit 
c. Pirofilit 
d. İllit 
e. Montmorillonit 

 
41. Kalıplar sıvı maden ile dolmaya başladığında, kalıp içindeki gaz, su buharı ve diğer gazların 

sıkışmadan dışarıya çıkmasına yarayan dikey kanallara ne denir? 
a. Delik 
b. Tahliye 
c. Çıkıcı 
d. Güvenlik şişi 
e. Besleyici  
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42. Biri metal olmak üzere en az iki ya da daha fazla elementin oluşturduğu yeni özellikler 
kazanan gereç aşağıdakilerden hangisidir? 
a.   Karışım 
b.   Ötektik 
c.   Element 
d.   Bileşik 
e.   Alaşım 
 

43. ................................. kalıp boşluğunun bir parçası gibi kalıp içinde kalan ve açık hava 
ile teması olmayan besleyicidir. Boş bırakılan yere doğru ifadeyi seçiniz. 
a. Açık besleyici 
b. Üst besleyici 
c. Yan besleyici 
d. Kör besleyici 
e. Alt besleyici 

 
44. Döküm yolu ile hangi tür parçaların üretimi yapılmaz? 

a. Çelik vanalar 
b. Dökme demir makine gövdeleri 
c. Alüminyum motor blokları 
d. Mermer sütunlar 
e. Bronz heykeller 

 
45. Kalıp kumunun şekil alma özelliği azalmışsa hangi katkı maddesi ilave edilmelidir? 

a.   Silis  
b.   Kil 
c.   Mazot  
d.   Demir oksit 
e.   Kömür tozu 
 

46. Yakıt cinslerine göre aşağıdakilerden hangisi pota ocaklarından değildir? 
a.   Kok kömürü ile çalışan pota ocağı 
b.   Sıvı yakacakla çalışan pota ocağı 
c.   Gaz yakacakla çalışan pota ocağı 
d.   Kâğıt yakacakla çalışan pota ocağı 
e.   Elektrik ile çalışan pota ocağı  
 

47. Metal ve alaşımlarının ergitilmesi sırasında, metal ve alaşımlarının korunmasını ve metalin 
içindeki oluşan pisliklerinin temizlenmesini sağlayan gereçler aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  Flaks  
b.  Gaz 
c.  Alaşım 
d.  Element  
e.  Yakacak 
 

48. Ocakta ergiyen sıvı metalin pota içerisinde meydana gelen gazını almak için 
aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? 
a.   Yakıt miktarını arttırırız. 
b.  Alaşım yaparak oluşan problemi çözeriz. 
c.  Ocak kapağını kapatırız. 
d.  Gaz giderme flaksı kullanırız. 
e.  Sıvı metale yağ ilave ederiz. 
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49. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 
a.   Kalıp kumu ince taneli olursa gaz geçirgenliği yüksek olur. 
b.  Kömür tozu döküm yüzeyin temiz çıkmasını sağlar. 
c.  Doğal ve yapay kalıp kumları vardır. 
d.  Kuma ilave edilen kil, kuma şekil alma özelliği verir. 
e.  Kalıp kumları koller denilen makinelerde hazırlanır 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi gri dökme demirin özelliklerinden biri değildir? 
a.   Ergime derecesinin yüksek olması 
b.   Akıcılığının iyi olması 
c.   Çekmesinin düşük olması 
d.   Kolay işlenebilmesi 
e.  Ucuz olması 

 

 

------------------------------------TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ--------------------------------------- 
 

 

1-E 11-D 21-A 31-C 41-C 

2-A 12-C 22-B 32-E 42-E 

3-B 13-E 23-D 33-A 43-D 

4-D 14-D 24-A 34-B 44-D 

5-C 15-B 25-B 35-C 45-B 

6-A 16-C 26-C 36-D 46-D 

7-B 17-E 27-D 37-E 47-A 

8-D 18-E 28-E 38-B 48-D 

9-A 19-B 29-C 39-A 49-A 

10-B 20-D 30-E 40-A 50-A 

 

 


